
RC3 analysis FM 2.10 Exhibit 1 Pg 4 of 4
-,I Concrete Strength Over Time

Pour, [ -- I Ratios
Number 7 days 28 days 90 days _ Current 7/28 days 90/28 days

1f _ 1926 5390 _ _ 66501 _ _ 7070 __

2 D M-5 5130 5260 6810 6730 6950 7010 78% i 04%!
31 1927 5660 6

4DM5 5390 5525 7020 6925 7380 7270 80% 105%
5 1932 5200 6540 6920 - --

DM-5 5390 5295 6280 6410 7200 7060 83% 110%
7 1934 .... 4620 6210 7040

8 DM-5 5360 4990 6210 6210 6830 6935 80% 112%
9 2064 4010--- _ 5090 5870 _

10 727550-2 4010 4010 5150 5120 6080 5975 78% 117%
11 2065 3960 5570 6070

12 727550-2 4010 3985 5480 52 60 56 ____ ____7% 16ý8 5525 5660 5865 72% 106%

13 2066 4420 _ ] 5470 5590
r-- 14 1727550-2 4390 4405 5770 5620 6150 5870 78% 104%

15 1 2071 4100 5360 6130 1

16 72 7550-2 4070 4085 5550 -5455 6210 6170 75% 113%
17 2072 390 5040 6460
18 .727550-2 4090 t4000 5750 5395 6540 6500 - 74% 120%
19 2073 4090___ 5130 5910

F 2 0  ____ _ 727550-2 4390 4240 5570 5350 6280 6095 79% 114%

21 2074 3870 5320 5850 1

22__- 727550-2 3960 3915 5520 5420 6010 5930 72% 109%

23 __ 12075 -- ----

24 727550-2_________

25 2076

26 727550-2 .

2117 4420 5840 6070
28 727550-2 4600 4510 5570 5705 6050 6060 79% 106%

29 2118 4490 5820 6240
30 727550-2 4070 I 4280 578 5800 6050 6145 74% 106%

. ....._2_I_ - - - -2----- 4- -.. .6
31l 2119 4320 5590 6170
32 727550-2 4260 4290 5750 5670 6050 6110 76% 108%

33 4240 5570 6130

341 727550-2 4460 4350 700 5635 6230 6180 77% 110%

35 2121 4490 5430 6880

36 727550-2 4240 4365 5320 5375 6400 6640 81% 124%

37 2122 4350 5710 6010

38 727550-2 4170 4260 5640 5675 5870 5940 75% 105%
39 2123 4420 5660 6050

40 ... . 727550-2 . .4240 4330 5640 5650 6010 6030 77% 107%

41 2124 4250 6170 6230

42 727550-2 4350 4300 5780 5975 6000 6115 72% 102%

43 2157 4690 6300 _--630 62800
44 DM-5 47___04760 4725-- 6190 -:-6245 6760 6520------ 76% 104%
45 2158 4240 6150i 6230

46 ________ DM-5 4240 4240 5980 6065 6600 6415 70% 106%
47 2166 4690 _____ 6720 ________ ___ ________

48 DM-5 4260 4475 6230 6475 6560 6560 69% 101%

49 2167 4810 6330 6760
501D ____ DM04690 4750 6600 6465 6630 6695 ' 73% 104%

2171 4880 6030

52
53
54
55
56

DM-5

2172
DM-5

2181

4930

4510

4490.
4900
4810

4905

4500

6000
6120
6080

6015 6560 1 6580 ,82% 109%
4 ----- - ... _______ 4- -4-

6100
6670
6690 6680

+ -- +
74%

___•_•_626240

4855t 6619 6215
6650
6650 6650 107%178%
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RC3 analysis Concrete Strength Over Time

Numtier[ 7 days 28 days 90 days Current •7/28 days 90/28 days

57 2182 5020 5410 7290

58j5040 5030 5360 5385 7470 7380 93% 137%

59 2196 3780 J 480 7320
60 3890 3835 5480 5480 7340 7330 70% 134%

61 2197 4070 5910 7260 "
62 4120 4095 5340 5625 7090 7175 73% 128%

63 2219 3640 5550 6070
64 3640 3640 5480 5515 6260 6165 66% 112%

65 2220 3750 5540
66 3890 3820 5410 5475 5940 5940 70% 108%

67- _4562225 4550 5470 6540

68 . 2755-2 _ 4560 4555 5750 5610 6460 6500 81% 116%
69 2226 4490 5680 j 7220

77U27-550-2 4140 4315 6230 5955 7010 7115 72% 119%

71 _______

72 522 1926 5390 6650 7070
73 522 1926 5130 6810 6950 _

74 522 - 1927 -5660 6830 _____ 7160
75 522 1927 5390 5393 7020 6828 7380 7140 79% 105%
76 528 1932 5200 6540 692077~~~~ --------"----'--- - 20 --- ----7200--"
77 528 1932 5390 6280 7200 ____ ____

78 528 1934 4620 6210 7040

79 528 1934 5360 5143 6210 6310 6830 6998 81% 111%
80 634 2064 4010 5090 5870

81 634 2064 4010 5150 6080
82 634 2065 3960 5570 6070

83 634 2065 4010 5480 5660
84 634 2066 4420 5470 5590
85 634 2066 4390 4133 5770 5422 6150 5903 76% 109%
86 641 2071 4100. 5360 6130 -

87 641 2071 4070 5550 6210

88 641 j- 2072 3910 5040 6460

89 641 2072 4090 5750 6540
90 641 2073 4090 5130 5910

-- 91 641 27 4390 5570 6280 .

92 641 2074 3870 "----"05320 5850 "

93 641 2074 3960 4060 5520 5405 6010 6174 75% 114%
94 666 2117 4420 5840 6070

95 666 2117 4600 5570 6050
96 666_2118 4490 5820 6240
97 666& 2118 7T "400----- 5780 6050 I
98 666 2119 4320 5590 6170 t _

99 666 2119 4260 5750 6050

100 666 2120 4240 5570 6130
101 666 2120 4460 4358 5700 5703 6230 6124 76% 107%
102 685 2157 4690 6300 6280

103 685 2157 4760 6190 6760
104 685 2158 4240 6150 6230

105 685 2158 4240 4483 5980 6155 6600 6468 73% 105%

106 695 2166 4690 6720
107. 106795 2 4.260 o _ 6230 6560

108 695 2167 4810 6330 6760

109 695 2167 4690 4613 6600 6470 6630 6650 71% 103%
110 700 2171 4880 6030 6600

11 700 1 2171 4930 6000 6560

113 700 2172 4490 4703 6080 6058 6690 6630 78% 109%
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RC nayi
Concrete Strength Over Time

Number 7 davs 28 davs 90l days Current 7/2R daw~ Iqf/2g diw

114 712 2181 4900 6240 16650
115--- 712 2181 4810 6190,]. .. __0 6650
116 712 2182 5020 5410 7290

117 712 2182 5040 4943 5360 5800 7470 7015 _ 85% 121%
118 722 2196 3780 5480 7320

119 722 2196 3890 5480 - - -. . 7340 o- ----

120 722 2197 4070 5910 7260 ---
121 722 2197 4120 3965 5340 5553 7090 7253 71% 131%

122 737 2219 3640 5550 6070

123 737 i 2219 3640 5480 - 6260 6260

124 737 2220 3750 5540 5410
125 737 2220 3890 3730 5410 5495 5940 5920 -_ 68% 108%

126 __ 743 2225 4550 5470 6540

127 743 2225 4560 5750 6460
128 743 2226 4490 5680 7220

129 743 2226 4140 4435 6230 5783 7010 6808 77% 118%
130
131 _.7900

132 _ - -_ - _ --- 7380 7393
133 6900

134 , 7530
135 __ ___ ___ _-_--- 7650
136 _____ ------ 5990

137 _--- - 6800

138_I __ __ ___ ._ 6830
139 ______6370
140 8220

141_... 8030
142 1 ________ 7520

143 _ i 6600

144 6610
145 _____ ... ____ 6100

146 _______

147 . .. . .. . . ... .t
1481
149 ___ _.

1541550 ________ _______

1515 i
1.52 1 . . . . . . . . . . . .

1531

154 __ ,

1'561 . ... .

"157.. _ __-- __ ---- __

159 _ _ ___
160 7 days 28 days 90 days Current Ratios

161

162
average: 4436 4446 5837 V 5850 ý 6491 [' 6504

Ztd: 473 459 46-4-T- 440 . . .494 1 470
-i. _______ - . . . + .

705 739317% 11
705 ~ w #DFV/0 5-% 4 8%

8220 7393 93 1J_37%.
5990 '7393 6% 101%

163 Max: 1 5660 f 5525 1 7020 6925, 7470 7380
5120 1 5410 1 58651 - -----------

164 Min: 640 6TO, 5646 ---F-i- --T- - ý.1, j
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